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Приложение к свидетельству
						№ 	24949925000.2271-2022                          
							  
						от «25» мая 20 22 г., листов всего  1 , лист №1  

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля
Общества с дополнительной ответственностью
«Бетон СВ авто»
наименование организации
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве



	[bookmark: _GoBack]Смеси бетонные
	СТБ 1035-96






	Отбор проб
Удобоукладываемость бетонной смеси (подвижность)
Сохраняемость удобоукладываемости смеси во времени
Средняя плотность 
Расслаиваемость смеси
Температура бетонной смеси (в холодный период года)
Прочность бетона на сжатие
	СТБ 1035-96
СТБ 1544-2005
СТБ 1545-2005
ГОСТ 12730.1-2020
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2018

	Смеси 
растворные и 
растворы 
строительные

	СТБ 1307-2012
	Отбор проб
Подвижность (консистенция) растворной смеси
Жизнеспособность (группа по сохраняемости 
подвижности (консистенции)) растворной смеси
Плотность растворной смеси
Прочность раствора на сжатие

	СТБ 1307-2012
ГОСТ 5802-86




Руководитель организации
по оценке системы 
производственного контроля
							                   Н.А. Кацко          
			М.П.        А.И.Жизневский

