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	ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

	ООО «Бетоноснова»
наименование организации



	Наименование испытываемой продукции в 
строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции  в строительстве
	Наименование испытаний
и (или) определяемых
параметров
строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний  (контроля) продукции в строительстве

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Удобоукладываемость;
средняя плотность бетонной смеси.
	СТБ 1545-2005

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Температура бетонной смеси.
	СТБ 1035-96

	Бетоны конструкционные тяжелые
	СТБ 1544-2005
	Класс бетона по прочности на сжатие (не выше класса С25/30).
	ГОСТ 10180-2012

	Растворы строительные 
	СТБ 1307-2012
	Марка по подвижности;
Прочность на сжатие.
	ГОСТ 5802-86
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