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	[bookmark: _GoBack]1.Битумы нефтяные 

	СТБ 1062-97
ГОСТ 22245-90

	Отбор проб
 Глубина проникновения иглы при 0ºС и  25 ºС

	ГОСТ 2517-2012
ГОСТ 11501-78


	2. Эмульсии битумные 
дорожные катионные 
	СТБ 1245-2024
	Отбор проб, п.8.3
Определение содержания остаточного вяжущего, п.9.1
Определение однородности по остатку на сите №063, п.9.2
Определение условной вязкости по вискозиметру STV (типа ВУБ-1Ф), п.9.3
Определение коэффициента распада, п.9.4
Определение устойчивости при перемешивании со смесями минеральных материалов, п.9.5
Определение однородности по остатку на сите №063 при хранении более 7 сут., п.9.6
Определение устойчивости к расслоению при 
хранении более 3 сут., п.9.7
Определение адгезии к щебню, п.9.8

	СТБ 1245-2024








ГОСТ 18659-2005

СТБ 1245-2024

СТБ 1245-2024
ГОСТ 11508-74
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