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Область технической компетентности
системы производственного контроля 


	Филиала ДЭУ №32  РУП «Витебскавтодор»



	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего
требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний 
и (или) определяемых параметров
строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	1
	2
	3
	4



	1.Битумы нефтяные дорожные вязкие, битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия, битумы модифицированные дорожные

	ГОСТ 22245-90
СТБ 1062-97
СТБ 1220-2020
	Отбор проб
Глубина проникновения иглы при 25 ºС и 0ºС 
Температура размягчения по кольцу и шару
	ГОСТ 2517-2012
ГОСТ 11501-78
ГОСТ 11506-73


	
	ГОСТ 22245-90

	Индекс пенетрации, прил.2
	ГОСТ 22245-90


	2. Эмульсии битумные дорожные катионные 
	СТБ 1245-2024
	Отбор проб, п.8.3
Содержание остаточного вяжущего, п.9.1
Однородность по остатку на сите 063, п.9.2
Условная вязкость по вискозиметру STV (типа ВУБ-1Ф), п.9.3
Коэффициент распада, п.9.4
Однородность по остатку на сите 063 при хранении более 7 сут, п.9.6
Устойчивость к расслоению при хранении более 3 сут, п.9.7
Адгезия к щебню, п.9.8

	СТБ 1245-2024









ГОСТ 11508-74
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