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	ОБЛАСТЬ  ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

	КУП «Брестжилстрой»
наименование организации



	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний
и (или) определяемых
параметров 
строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве



	Завод КПД  г.Брест

	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96 
	Отбор проб бетонной смеси 
Удобоукладываемость бетоннй смеси; 
Средняя плотность бетонной смеси 
Пористость (содержание воздуха)
Расслаиваемость бетонной смеси;
Сохраняемость удобоукладываемости во времени; 
Температура бетонной смеси
	СТБ 1545-2005


	
	
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов 
Прочность бетона на сжатие
Прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Отбор проб
	ГОСТ 30108-94

	Бетоны 
	СТБ 1544-2005 
СТБ 2221-2020
СТБ 1187-2020
	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов
	СТБ 1545-2005 
ГОСТ 10180-2012 

	
	
	Прочность на сжатие; 
прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 10180-2012 
ГОСТ 18105-2018
ГОСТ 28570-2019

	
	
	Средняя плотность бетона
	ГОСТ 12730.1-2020 

	
	
	Влажность
	ГОСТ 12730.2-2020 

	
	
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.3-2020 

	
	
	Водонепроницаемость (экспресс-метод определения водонепроницаемости бетона по его воздухопроницаемости)
	ГОСТ 12730.5-2018  

	
	
	Морозостойкость 
	ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 

	
	
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018 

	Смеси растворные и растворы строительные (кроме  РСС)
	СТБ 1307-2012 










[bookmark: _GoBack]СТБ 1307-2012
	Отбор проб;
Изготовление образцов;
Плотность растворной смеси;
Жизнеспособность растворный смеси;
Водоудерживающая способность;
Расслаиваемость;
Подвижность; 
Прочность на сжатие раствора;
Расчетная температура применения растворной смеси
	СТБ 1307-2012
ГОСТ 5802-86 

	
	
	Отбор проб
	ГОСТ 30108-94

	Смеси растворные и растворы строительные (кроме  РСС)
	
	Морозостойкость
	СТБ 1307-2012
ГОСТ 5802-86
ГОСТ 10060.0-95  ГОСТ 10060.2-95 
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