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Приложение к свидетельству
						№ 	00295018.999-2025                          
							  
						от « 13 » марта  20 25 г., листов всего  7 , лист №1  

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля
Общества с ограниченной ответственностью «Каменная мельница»
наименование организации
	Наименование 
испытываемой 
продукции в 
строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего 
требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний  и (или) определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего 
методику проведения испытаний продукции в строительстве



	Изделия  ручной формовки 
	ТY BY 491057536.001-2019
	Отбор проб
	ТY BY 491057536.001-2019

	
	
	Соответствие лицевых поверхностей, фактуры эталону 
	ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Отклонение геометрических параметров по длине, 
ширине, высоте
	ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Отклонение ребер от прямолинейности и граней от 
плоскостности 
	ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Отклонение боковых и торцовых граней от перпендикулярности 

	ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Масса изделия
	ГОСТ 29329-92

	
	
	Комплектность
	ТY BY 491057536.001-2019

	
	
	Маркировка
	ТY BY 491057536.001-2019

	
	
	Упаковка

	ТY BY 491057536.001-2019

	Плиты гипсовые декоративные
	СТБ 1230-2000
	Отбор проб;
Размеры и правильность формы;
Внешний вид лицевой поверхности.
Отпускная влажность.
Определение массы 1 м2 плиты.
Маркировка.
Упаковка
	СТБ 1230-2000



Руководитель организации
по оценке системы 
производственного контроля
							                   В.И. Лобачевский         
			М.П.        А.И.Жизневский

