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системы производственного контроля

	ОАО «Керамика»
наименование организации



	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции  в строительстве
	Наименование испытаний
и (или) определяемых
параметров 
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	[bookmark: _GoBack]Кирпич и камни керамические
	СТБ 1160-99
	 Отбор образцов; 
 внешний вид;
 размеры и правильность формы;
 наличие известковых включений;  
 маркировка.

	СТБ 1160-99

	
	
	 Предел прочности при сжатии и при изгибе.

	ГОСТ 8462-85

	
	
	 Водопоглощение;
 масса;
 морозостойкость.

	ГОСТ 7025-91

	Блоки керамические поризованные пустотелые
	СТБ 1719-2009
	Отбор образцов;
размеры и правильность формы;
внешний вид;
наличие известковых включений;  
маркировка.

	СТБ 1719-2009

	
	
	 Предел прочности при сжатии.
	ГОСТ 8462-85

	
	
	  Водопоглощение;
  масса;
  средняя плотность;
  морозостойкость.

	ГОСТ 7025-91

	Глина 

	ГОСТ 9169-2021

	Отбор проб; 
влажность.
	ГОСТ 21216-2014

	Песок для строительных работ

	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб;  
зерновой состав, модуль крупности;
влажность.
	ГОСТ 8735-88



	 
Руководитель организации  по оценке 
системы производственного контроля         
	

	
М.П.
	И.Л. Лишай

	
	личная подпись
	
	расшифровка подписи
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 Приложение   к свидетельству   

 №  37372989. 10 6 - 20 2 5  

 от   «  1 9  »  марта   20 2 5   г.    листов всего  1  лист №  1  

ОБЛАСТЬ  ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ   системы производственного контроля  

ОАО «Керамика»   наименование организации  

 

Наименова- ние испыты- ваемой про- дукции в  строительстве  Обозначение ТНПА,  устанавливающе го  требования к про- дукции  в строитель- стве  Наименование испытаний   и (или) определяемых   параметров     строительных процессов  Обозначение  ТНПА, устан ав- ливающего ме- тодику прове- дения испыта- ний   (контроля)  продукции в  строительстве  

    Руководитель организации   по оценке    системы производствен н ог о контроля                 М.П.  И.Л. Лишай  

 личная подпись   расшифровка подписи  

 

Кирпич и камни  керамические  СТБ 1160 - 99    Отбор образцов;       в нешний вид;     размеры и правильность формы;     наличие известковых включений ;        м аркировка .    СТБ 1160 - 99  

    Предел прочности при сжатии и при изги- бе.    ГОСТ 8462 - 85  

    Водопоглощение;     масса;     моро зосто йкость.    ГОСТ   702 5 - 91  

Блоки керами- ческие поризо- ванные пусто- телые  СТБ 1719 - 2009  Отбор образцов;   р азмеры и правильность формы;   внешний вид;   наличие известковых включений ;      маркировка.    СТБ 1719 - 2009  

    Предел прочности при сжатии .  ГОСТ 8462 - 85  

     В одо поглощение;      масса;      средняя плотность;      морозостойкость.    ГО СТ   7025 - 91  

Глина     ГОСТ 9169 - 2021    Отбор проб;     в лажность.  ГОСТ 21216 - 2014  

Песок для стро- ительных работ    ГОСТ 8736 - 2014  О т бор  проб;      з ерновой состав, модуль крупности;   влажность.  ГОСТ 87 35 - 88  

 

