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	[bookmark: _GoBack]Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб;
удобоукладываемость;
температура смеси;
сохраняемость свойств бетонной смеси.
	СТБ 1545-2005

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	Бетоны конст-
	СТБ 1544-2005
	Отбор образцов.
	ГОСТ 10180-2012

	рукционные 
	СТБ 2221-2020
	Прочность на сжатие.
	

	тяжелые
	
	
	

	Песок для строительных работ
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
влажность.
	ГОСТ 8735-88

	
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	ГОСТ 8267-93
	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97

	Плиты бетонные тротуарные
	СТБ 1071-2007
	Отклонение линейного размера;
отклонение от прямолинейности;
отклонение от плоскостности;
отклонение от перпендикулярности;
качество бетонных поверхностей;
ширина раскрытия трещин;
однотонность цвета;
маркировка;
упаковка.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1071-2007

	
	
	Прочность бетона.
	СТБ 1152-99

	
	
	Плотность бетона
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-2020

	Камни бортовые бетонные
	СТБ 1097-2012
	Отклонение линейного размера;
отклонение от прямолинейности профилей лицевых поверхностей (при измерении на всей длине камня);
отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней (по высоте камня);
качество бетонных поверхностей и внешний вид;
ширина раскрытия трещин;
маркировка;
упаковка.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1097-2012

	
	
	Прочность бетона.
	СТБ 1152-99



	Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов (ФБС)
	СТБ 1076-97
	Отклонение линейного размера;
отклонение от прямолинейности;
качество бетонных поверхностей и внешний вид;
ширина раскрытия трещин;
соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам;
маркировка.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1076-97

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	 Изделия железобетонные для водопропускных труб под насыпи автомобильных дорог
	СТБ 2061-2010
	Отклонения геометрических параметров;
отклонения от прямолинейности;
отклонения от плоскостности;
качество бетонных поверхностей;
соответствие арматурных изделий рабочим чертежам;
ширина раскрытия трещин;
маркировка;
комплектность.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 2061-2010

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012 

	
	
	Неразрушающий контроль прочности бетона (метод ударного импульса)
	ГОСТ 22690-2015

	Трубы дорожные водопропускные
	ГОСТ 32871-2014
	Отклонения параметров и размеров;
качество бетонных поверхностей;
соответствие арматурных изделий рабочим чертежам;
ширина раскрытия трещин;
маркировка;
комплектность.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 32871-2014

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Прочность бетона
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Неразрушающий контроль прочности бетона (метод ударного импульса)
	ГОСТ 22690-2015

	Трубы железобетонные для строительства подземных тоннелей и каналов
	СТБ 2260-2012
	Отклонения размеров труб;
отклонения высоты упорного бурта;
отклонения от прямолинейности профиля;
отклонения от перпендикулярности торцевых поверхностей;
отклонения положения анкеров и форсунок;
качество бетонных поверхностей;
соответствие арматурных изделий рабочим чертежам;
ширина раскрытия трещин;
маркировка;
комплектность.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 2260-2012

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Неразрушающий контроль прочности бетона (метод ударного импульса)
	ГОСТ 22690-2015

	
	
	Прочность сварных соединений
	ГОСТ 10922-2012

	Трубы железобетонные безнапорные 
	ГОСТ 6482-2011
	Отклонения геометрических размеров;
отклонения от прямолинейности профиля;
Отклонения от перпендикулярности торцевых и боковой поверхностей;
качество бетонных поверхностей;
соответствие арматурных изделий рабочим чертежам;
ширина раскрытия трещин;
водонепроницаемость труб;
маркировка;
комплектность.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 6482-2011

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Прочность сварных соединений
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Прочность бетона.	
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Неразрушающий контроль прочности бетона (метод ударного импульса)
	ГОСТ 22690-2015

	Трубы железобетонные безнапорные 
Трубы железобетонные безнапорные с защитными оболочками
	СТБ 1163-2012
ТУ BY 100230600.018-2016
	Отклонения геометрических параметров;
отклонение от номинального размера высоты упорного буртика;
отклонения от прямолинейности профиля продольного сечения;
отклонения от перпендикулярности торцевых поверхностей к продольной оси;
качество бетонных поверхностей;
соответствие арматурных изделий рабочим чертежам;
ширина раскрытия трещин;
водонепроницаемость труб;
маркировка;
комплектность.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1163-2012
ТУ BY 100230600.018-2016

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Прочность сварных соединений
	ГОСТ 10922-2012

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	
	
	Неразрушающий контроль прочности бетона (метод ударного импульса)
	ГОСТ 22690-2015

	Шпалы железобетонные для железных дорог 
	ГОСТ 33320-2015
ТУ5864-255-01124323-2008
	Отклонения размеров;
подуклонка подрельсовых площадок шпал;
пропеллерность расположения подрельсовых площадок по длине;
отклонения от прямолинейности в плоскости подрельсовых площадок;
угол наклона упорных плоскостей углублений к плоскости подрельсовых площадок;
качество бетонных поверхностей;
состояние каналов под болты;
трещиностойкость шпал;
толщина защитного слоя бетона до арматуры;
маркировка.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 33320-2015
ТУ5864-255-01124323-2008

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов
	ГОСТ 32942—2022
	Отклонения размеров;
состояние каналов для болтов и шурупов;
электрическое сопротивление брусьев;
толщина защитного слоя бетона до арматуры;
трещиностойкость;
комплектность;
маркировка.
	ГОСТ 32942—2022
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89


	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012

	Элементы благоустройства
	СТБ 1238-2000
	Отклонение от линейного размера;
отклонение от прямолинейности;
отклонение от плоскостности;
отклонение от перпендикулярности;
отклонение от равенства диагоналей
качество бетонных поверхностей;
ширина раскрытия трещин;
маркировка.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1238-2000

	
	
	Прочность бетона.
	ГОСТ 10180-2012









	 
 Руководитель организации по оценке
 системы производственного контроля         
	

	
М.П.
	Э.Э.Шатило

	
	личная подпись
	
	расшифровка подписи
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      Руководитель организации по оценке     системы производственного контроля                 М.П.  Э.Э.Шатило  

 личная подпись   расши фровка подписи  

 

Смеси бетон- ные  СТБ 1035 - 96  Отбор проб;   удобоукладываемость ;   температура смеси;   сохраняемость свойств бетонной смеси .  СТБ 1545 - 2005  

  Прочность бетона .  ГОСТ 10180 - 2012  

Бетоны конст -  СТБ 1544 - 2005  Отбор образцов.  ГОСТ 10180 - 2012  

рукционные   СТБ 2221 - 20 20  Прочность на сжатие.   

тяжелые     

Песок для  строительных  работ  ГОСТ 8736 - 2014  Отбор проб;   з ерновой состав и модуль  крупности;   влажность.  ГОСТ 8735 - 88  

Щ еб ень и  гравий из  плотных гор- ных пород  для строи- тельных ра- бот  ГОСТ 8267 - 93  Отбор проб;   зерновой состав ;   содержание зерен пластинчатой (лещадной)  и игловатой формы;   влажность.  ГОСТ 8269.0 - 97  

Плиты бетон- ные  тротуарные  СТБ  1071 - 2007  Отклонение ли ней ного раз мера;   о тклонение от пря молинейности;   о тклонение от плос костности;   о тклонение от пер пендикулярности;   качество бетонных поверхностей;   ширина раскрытия трещин;   однотонность цвета;   маркировк а;   упаковка .  ГОСТ 26433.0 - 85   ГОСТ 26433.1 - 89   СТБ 1071 - 2007  

  Прочн ость  бетона .  СТ Б   1 152 - 99  

  Плотность   бетона  ГОСТ 12730.1 - 2020  

  Водопоглощение.  ГОСТ 12730.3 - 2020  

К а мни борто- вые бетонные  СТБ 1097 - 2012  Отклонение ли ней ного размера;   отклонение от  прямолинейности профилей  лицевых поверхностей (при измерении на  всей дли не камня);   отклонение от перпендикулярности торцевых  и смежных граней (по высоте камня);   качество бето нных поверхно стей   и внешний  вид ;   ширина раскрытия трещин;   маркировка ;   упаковка .  ГО СТ 26433.0 - 85   ГОСТ 26433.1 - 89   СТБ 1097 - 2012  

  Прочность бетона .  СТБ 115 2 - 99  

 

