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	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТИПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование Испытаний и (или) определяемых параметров строитель- ных процессов	'.	,
	Обозначение ТИПА, устанавли- 1 вающего методику проведения испытаний продукции в строительстве	1

	Арматура электромонтажная
	ТУВУ
691741340.003-2016
	Отбор образцов.
Внешний вид, дефекты внешнего вида, конструктивное исполнение.
Геометрические показатели и отклонения от них.
Комплектность, маркировка, упаковка
	ТУ BY 691741340.003-
2016
ГОСТ 26433.1-89

	Трубы полиэтиленовые технические впэ
	ТУВУ
691741340.002-2015
	Отбор образцов.
Внешний вид, цвет, соответствие конструкции.
Дефекты внешнего вида.
Геометрические параметры и отклонения от них.
Маркировка, упаковка
	ТУ BY 691741340.002- 2015
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 29325-92
CTBEN ISO 3126-2011 ]

	Трубы напорные из полиэтилена
	ГОСТ 18599-2001
	Отбор образцов Внешний вид Размеры Маркировка, упаковка
	ГОСТ 18599-2001

	Трубы полиэтиленовые гофрированные двустенные для защиты кабелей
	ТУ BY
691741340.004-2019
	Отбор образцов.
Внешний вид.
Геометрические параметры и отклонения от них.
Маркировка, упаковка
	ТУ BY 691741340.004- 2019 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 29325-92
CTBEN ISO 3126-2011 ;
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