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Область технической компетентности
системы производственного контроля
Индивидуального предпринимателя Кульга Игоря Владимировича 
	Наименование 
испытываемой 
продукции 
в строительстве
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего 
требования 
к продукции 
в строительстве
	Наименование испытаний и (или)  определяемых
параметров строительных процессов
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего методику проведения испытаний 
(контроля) продукции 
в строительстве



	Детали профильные             из древесины для               строительства
	 СТБ 1074-2009 
	Предельные отклонения от               номинальных размеров деталей по:
-длине, ширине, толщине,
-высоте и ширине паза и четверти,
-толщине и ширине гребня и            четверти
-по остальным размерам сечений
Отклонение от: плоскостности              (покоробленность), перпендикулярности сторон, прямолинейности 
Пороки древесины 
Влажность
Параметры шероховатости           фрезерованных поверхностей 
Rm max :
-под прозрачное покрытие,
-нелицевых поверхностей
Маркировка
Упаковка
	СТБ 1074-2009
ГОСТ 2140-81
ГОСТ 15612-2013 
ГОСТ 16588-91 
ГОСТ 26433.1-89 
 

	Детали и изделия             деревянные для                          малоэтажных зданий                  (брус профилированный стеновой)
	СТБ 1979-2009 
	Отклонения от номинальных            размеров, формы и расположения поверхностей 
Пороки древесины 
Влажность
Параметры шероховатости              фрезерованных лицевых               поверхностей Rm max :
- под прозрачное покрытие,
- под непрозрачное покрытие 
Комплектность
Маркировка
Упаковка
	СТБ 1979-2009
ГОСТ 2140-81
ГОСТ 15612-2013 
ГОСТ 16588-91 
ГОСТ 21779-82 
ГОСТ 23616-79 
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ 26433.0-85 




Руководитель организации по оценке
системы производственного контроля                         ____________________   В.Е. Корото
                                                                                М.П.
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